
適応規格　JIS D 0205　自動車部品の耐候性試験方法

促進耐候性試験（WAN－1S、WAN－1H）

促進耐光性試験（WAL－1S、WAL－1H）

JIS R 3211,3212 自動車用安全ガラス試験方法

光源　　　　サンシャインカーボンアーク灯式（連続点灯時間78時間）

試料ホルダ寸法：70×150㎜、厚さ2mm

ご利用の際の注意事項・お願い

・総重量が5㎏を超えるもの、熱に弱く溶けるものはご遠慮下さい。

・78時間ごとにカーボンの交換が必要な為、納期は試験時間よりも長くなります。

・試験品のサイズ・形状によっては、試料の加工をお願いしております。

・オゾン等の試験には対応しておりません。 ・試験は実施のみとなります。ご了承ください。

・試験をご依頼の際は、試験の詳細条件・試験品の詳細（容積・寸法等）をご教示ください。

サンシャインカーボンアーク式試験機


